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TESCHNICAL arnoue TCLP EXTRACTION LOGPAGE PB166356
Sample ID ClientID TCLP Sample | Volume Multi Phase | Phases Final Metals 4 Prep
Vessel |Wt (g) |Extraction phasic | Miscible | Combined| Leachat Leachate| Pos
ID Fluid #1 (mL) PH Adj. PH

PB166356TB | LEB356 N/A N/A 2000 N/A N/A N/A 4.94 1.0 T-2
Q1215-04 JPP-29.1-012825 01 100.02 | 2000 N/A N/A N/A 6.0 1.5 T-1
Q1215-08 JPP-29.2-012825 02 100.03 | 2000 N/A N/A NfA 7.2 1.0 T-1
Q1216-04 JPP-18.1-012825 03 100.02 | 2000 N/A N/A N/A 7.0 1.5 T-1
Q1216-08 JPP-21.1-012825 04 100.01 2000 N/A N/A N/A 7.2 1.0 T-1
Q1216-12 JPP-21.2-012825 0s 100.02 | 2000 N/A N/A N/A 7.0 1.5 T-1
Q1216-16 JPP-26.1-012825 06 100.03 | 2000 N/A N/A N/A 6.2 1.0 T-1
Q1216-20 JPP-26.2-012825 07 100.04 | 2000 N/A N/A N/A 7.2 1.0 T-1
Q1218-02 BELL-25-002 08 100.02 | 2000 N/A N/A N/A 3.0 1.5 T-1
Q1219-02 LAW-25-0015 09 100.02 | 2000 N/A N/A N/A 3.0 1.0 T-1
Q1221-02 CHESTNUT-CONCRETE 10 100.03 | 2000 N/A N/A N/A 10.5 1.5 T-1
Q1232-04 JPP-46.2-012925 11 100.04 | 2000 N/A N/A N/A 5.8 1.0 T-2
Q1232-08 JPP-46.1-012925 12 100.02 | 2000 N/A N/A N/A 7.6 1.5 T-2
Q1232-12 JPP-42.1-012925 13 100.03 | 2000 N/A N/A N/A 7.6 1.0 T-2
Q1232-16 JPP-42.2-012925 14 100.02 2000 N/A N/A N/A 7.2 1.5 T-2
Q1232-20 JPP-51.1-012925 15 100.01 | 2000 N/A N/A N/A 7.0 1.0 T-2
Q1235-04 JPP-51.2-012925 16 100.03 | 2000 N/A N/A N/A 7.6 1.5 T-2
Q1235-08 JPP-16.1-012925 17 100.04 | 2000 N/A N/A N/A 7.6 1.0 T-2
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